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Muestra 01 
Prueba Clasific

ación 
Resultado de falla 

Determinación de cadmio. Método de descomposición húmeda 
UNI EN 1122:2002 

PAGS  

Detección de HAP 
AfPS SG 2019:01 

PAGS  

12000 - Contenido total de plomo 
CPSC-CH-E1002-08.3:2012 

PAGS  

P = CUMPLE REQUISITO / A = ACEPTABLE / F = NO CUMPLE REQUISITO / NR = SIN REQUISITO / SC = AÚN CONTINÚA / X = NO REALIZADO 
Los valores entre paréntesis representan los límites 

SOLICITANTE 
RESINA PRO SRL 
Via XXV Aprile ZI Snc 19021 
Arcola SP 

MUESTRA 
DESCRIPCIÓN 

 
Muestra recibida el 24/06/2021 
Referencia: I-CRYSTAL 

 
Composición del material: resina epoxi 
Nombre del comprador: RESIN PRO SRL 
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MÉTODO DE PRUEBA DESCRIPCI
ÓN DE LA 
MUESTRA 

PARÁMETROS RESULT
ADO 

MU LÍMITES LQ NOTAS LABORA
TORIO 

Determinaciónde cadmio. 
Método de descomposición 

húmeda 
UNI EN 1122:2002 

OperandoCondicione
s Método: PCI 

Digestión húmeda por 
microondas 

01        

  Medida 1 < 6 mg/kg 100 6 ITA 
  Medición2 

Promediode contenido de cadmio 
< 6 
< 6 

mg/kg 
mg/kg 

100 
100(1) 

6 
6 

ITA 
ITA 

Detección de HAP 01   

< 0,2 

< 0,2 

< 0,2 

< 0,2 

< 0,2 

< 0,2 

< 0,2 

< 0,2 

< 0,2 

< 0,2 

< 0,2 

< 0,2 

< 0,2 

NR 

< 0,2 

NR 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 
 
 
 
 
 

 
50 

10 

50 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 
 

 
0,2 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

ITA

ITA 

ITA 

ITA 

ITA 

ITA 

ITA 

ITA 

ITA 

ITA 

ITA 

ITA 

ITA 

ITA 

ITA 

AfPS SG 2019:01   

  Benzo[a]pireno 
  50-32-8 
  Benzo[e]pireno 
  192-97-2 
  Benzo[a]antraceno 
  56-55-3 
  Benzo[j]fluoranteno 
  205-82-3 
  Benzo[k]fluoranteno 
  207-08-9 
  criseno 
  218-01-9 
  Dibenzo[a,h]antraceno 
  53-70-3 
  Benzo[ghi]perileno 
  191-24-2 
  Indeno[1,2,3-cd]pireno 
  193-39-5 
  fenantreno 
  85-01-8 
  pireno 
  129-00-0 
  antraceno 
  120-12-7 
  fluoranteno 
  206-44-0 
  SUMA de fenantreno, pireno,antraceno, 
  fluoranteno 
  naftalina 
  91-20-3 
  SUMA (15 HAP) 
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INFORME DE FIN DE 
PRUEBA 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

MÉTODO DE PRUEBA DESCRIPCI
ÓN DE LA 
MUESTRA 

PARÁMETROS RESULT
ADO 

MU LÍMITES LQ NOTAS LABORA
TORIO 

12000 - Contenido total de 
plomo CPSC-CH-E1002-
08.3:2012 

01  
Plo

mo 7439-

92-1 

 

< 20 

 

mg/kg 

 

100 

 

20 

  

ITA 

 

 
Prueba realizadapor: 
ITA: Intertek Italia Spa 
Via di Stagno 17 F/G 
50055 Lastra a Signa (FI) 
Las pruebas marcadas con asterisco (*) no hanha sido acreditado por Accredia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias 
(1)REQUISITO DE CONTENIDO DE CADMIO EN EL ANEXO XVII PUNTO 23 DEL REGLAMENTO REACH (EC) NO. 1907/2006 (ANTES CONOCIDA COMO DIRECTIVA 
91/338/CEE) 


